Определить режимы сварки, необходимые для получения качественного сварного шва
	Вариант
	Вид соединения
	Толщина металла, мм

	1
	стыковое
	0,5

	2
	стыковое
	1,5

	3
	стыковое
	4

	4
	стыковое
	8

	5
	угловое
	5

	6
	угловое
	7




