Определить потребное усилие для вырубки наружного контура и пробивки отверстий, определить потребное усилие гибки и выбрать пресс для разделительных и гибочных операций при изготовлении детали, указанной на рис. 2.
	№ п/п
	S, мм
	А, мм
	h, мм
	r, мм
	R, мм
	а, мм
	Марка материала

	1
	0,5
	40
	25
	1,0
	8
	10
	08кп

	2
	0,8
	38
	30
	1,5
	10
	8
	Ст1

	3
	1,0
	50
	30
	2,0
	12
	12
	Д16АМ

	4
	1,2
	50
	33
	1,2
	10
	12
	Л68

	5
	1,5
	40
	35
	1,5
	16
	6
	Л62

	6
	1,8
	40
	40
	2,0
	10
	10
	1Х18Н9Т
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при выполнении задания №2 вы должны учитывать, что длина прямолинейных участков отштампованной детали меньше на величину закругления r.
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