Вариант 8

1. Опишите ход процесса кристаллизации металла и факторы, влияющие на величину зерна.

2. Опишите процесс проведения отжига стали. С какой целью применяют этот режим термообработки?

3. Опишите процесс кристаллизации (т.е. фазовые превращения в процессе кристаллизации) твердого раствора с ограниченной растворимостью для сплава 85% металла А и 15% металла В.

4. Какие виды и марки чугунов Вы знаете? Каковы области их применения?

Требования к КР: 

Объем - 5-7 листов
Шрифт – 14

Междустрочный интервал – 1
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